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SCADA linear Rasenparkettplatte

- sickerfahiges, begriinbares Mehrsteinsystem aus gefligedichtem Beton

- linear - unbehandelte Oberflache

- Vorsatz mit farblich angepassten Natursteinkérnungen und UV-bestandigen Farbpigmenten
- Vorsatzdicke gemaf DIN EN 1338 Anhang C, jedoch erhdht mindestens = 8 mm

- mit Fase

- hoher Frost-Tausalz-Widerstand

- hochdichter Vorsatz durch thermobehandelte Oberflachen 05.aV

- héhere Witterungs- und Abriebresistenz durch 24-stiindige hydrothermale Nachbehandlung

- mit Abstandshaltern als VZ5-Verzahnungssystem zur Verschiebesicherung
- Vegetationsanteil ca. 54% 1120-CSC21-2023

- mit verdeckten Abstandsblécken fiir eine optisch durchgehende Rasenfuge
- keine grundsétzliche Einschrankung der Belastbarkeit, die Eignung ist bzgl. der
Verkehrsfrequenzen abzuwéagen

Rastermalle
Mehrsteinsystem (in einer Lage) - 40 x 40-20
- 40-20 x 40
Dicke 12 cm
Farben Grau (R10301)
Technische Hinweise - Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338, TL Pflaster-StB 06/15
- USRV = 60, Rutschhemmung nach DIN 51130 = R13
- Materialeigenschaften und Qualitatsklassen nach DIN EN siehe
Produktdatenblatt
Lieferhinweise - Liefereinheit Mehrsteinsystem: 1 Lage (0,96 m2) = 8 Steine

(je 2 L-Steine ergeben ein Format von 60x40 cm)
- Lieferung paketiert
- Lieferung ausschlief3lich auf Paletten

Sickerfahiges Pflastersteinsystem
- flachenbezogene Infiltrationsrate > 270 I/(s x ha)
- Abflussbeiwert y = 0,15

Besondere Hinweise zur Nachhaltigkeit

- mit CSC-Zertifizierung nach GOLD-Status fir nachhaltiges Wirtschaften in der Betonindustrie und deren Lieferkette

- aus klimaneutraler Produktion unter Verwendung von 100% Okostrom (Nachweis iiber CCF Zertifizierung)

- mit verifizierter Umwelt-Produktdeklaration EPD nach ISO 14025 und DIN EN 15804

- Beton unter der Verwendung von klinkerreduzierten Zementen

- mit Einsatz von bis zu 50% hochwertigen und dreistufigen Betonrecyclaten aus eigener Herstellung im Kernbeton
(Nachweis des prozentualen Anteils nach Rezepturauszug)

- Optional: Klimaneutralstellung des Produktes mdglich
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Empfohlene Vorbemerkungen fir das Leistungsverzeichnis

Zusatzlich zu der ,VOB Verdingungsordnung flr Bauleistungen Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fiir
Bauleistungen (ATV) -Verkehrswegebauarbeiten, Pflasterdecken, Plattenbeléage, Einfassungen-“ DIN 18318 sind die
nachfolgend aufgefiihrten Verordnungen, Richtlinien, Vorschriften etc. in der jeweils glltigen Fassung fiir die Ausfiihrung

Vertragsbestandteil:
- RStO

- TL BuB E-StB

-ZTV E-StB

- REwS

- ZTV Ew-StB

- RUA-StB

- TL SoB-StB

- ZTV SoB-StB

- TL Gestein-StB

- TL Pflaster-StB

- ZTV Pflaster-StB

-MFP

-MW
-MRR

- M Rutschwiderstand

- Verkehrsfl. auf Bauwerken

- Begriinbare Flachenbef.

-M BB

,Richtlinien fir die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflachen (FGSV)*

»1echnische Lieferbedingungen fur Bodenmaterialien und Baustoffe fir den Erdbau im
StralRenbau (FGSV)*

w<Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Erdarbeiten im
StralRenbau (FGSV)*

»Richtlinien fur die Entwasserung von Strallen (FGSV)*

»Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von
Entwasserungseinrichtungen im Stralenbau (FGSV)*

,Richtlinien fiir die umweltvertragliche Abwendung von industriellen Nebenprodukten und
Recycling-Baustoffen im Stralenbau (FGSV)*

»1echnische Lieferbedingungen fiir Baustoffgemische und Béden zur Herstellung von
Schichten ohne Bindemittel im StralRenbau (FGSV)*

»Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von
Schichten ohne Bindemittel im Stralenbau (FGSV)*

»1echnische Lieferbedingungen fir Gesteinskérnungen im StraRenbau (FGSV)*

»1echnische Lieferbedingungen fiir Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken,
Plattenbelagen und Einfassungen (FGSV)*

~Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien zur Herstellung von
Pflasterdecken, Plattenbelagen und Einfassungen (FGSV)*

.Merkblatt fir Flachenbefestigungen mit Pflasterdecken und Plattenbelagen in
ungebundener Ausfihrung (FGSV)*

»Merkblatt fur versickerungsfahige Verkehrsflachen (FGSV)*
,Merkblatt fir Randeinfassungen und Entwasserungsrinnen (FGSV)*

.Merkblatt Gber den Rutschwiderstand von Pflasterdecken und Plattenbelégen fiir den
FuRgangerverkehr (FGSV)*

»=Empfehlungen fiir die Planung, Bau und Instandhaltung von Verkehrsflachen auf
Bauwerken (FLL)*

»Richtlinie fir die Planung, Ausfiihrung und Unterhaltung von begriinbaren
Flachenbefestigungen (FLL)*

,Merkblatt fir Bankettbefestigungen mit vorgefertigten Befestigungselementen (FGSV)*
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Einbau und Verlegung in konventioneller Pflasterbauweise

- siehe Einbau- und Verlegehinweise des Herstellers, DIN 18318, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, sowie
M FP 2024

- Empfehlung Fugenmaterial
Edelbrechsand-Splitt 0/3 oder 0/5 mm

- Empfehlung Bettung
Baustoffgemische der Korngrof3e 0/5 oder 0/8 mm nach TL Pflaster-StB 06/15

Einbau und Verlegung fur eine sickerfahige Bauweise

Das Wasser versickert tiber die Offnungen in die unteren Bodenschichten.

- siehe Einbau- und Verlegehinweise des Herstellers, DIN 18318, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, M FP 2024,
sowie M VV 2013 (Merkblatt fiir versickerungsfahige Verkehrsflachen)

- Bettungsmaterial fiir eine optimale Versickerung
Fir eine hohere Wasserspeicherkapazitéat der Pflasterdecke sollte der Bettungsschicht Extensivsubstrat
beigemischt werden. Um die Tragféhigkeit der Bettung zu gewdhrleisten, darf max. 30 % der Bettungsschicht aus
Extensivsubstrat bestehen. 70 % sollten aus Splitt 2/5 mm bestehen.

- Fugenmaterial fur einen filterstabilen Fugenaufbau
Fir die Fugenfullung wird ein Gemisch aus 70 % Extensivsubstrat und 30 % Splitt 2/5 mm empfohlen.

Schittgewicht Splitt 2/5 mm: ca. 1,6-1,8 t/m3
Schittgewicht Extensivsubstrat: ca. 0,85 t/m3
Alternativ auch mit Splittfuge (Gesteinskdrnungen 2/5 oder 2/8 mm) mdglich
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